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SISTEM AS DE E NFRI AMI ENTO

Los componentes principales y función básic a del
sistema de enfr iam iento.

Corrosión en el sis tema.
Tipos de anticongelantes.
Tipos de corrosión que se presentan en el sistema.

Obje tivos, el partic ipante conocerá :
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En esta im ag en podem os ve r los
com ponen tes de l sistem a de en f riam ien to .
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RADIADO R

ENF RIADOR D E ACEIT E

BO M BA DE AG UA

TERM OST ATO EL ECTRO -VENT IL ADOR POL EA T ÉRM ICA M ANG UERAS T APÓ N

SENSORES O BUL BOS 
DE TEM PERAT URA

DEPÓ SIT O DE 
ANTICONG ELANT E

ANTICO NGELANT E
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SIST EM AS D E EN FR IAM IENTO

La bom ba de agua hace circu lar el re f riger an te po r
e l m o tor pa ra recoge r e l ca lo r y lleva rlo a l rad iado r
que se enc ar ga de m an tene r una tem pera tur a
adecuada para e l m e jo r des em peño de l m o to r.

Fun ción  básica del s istema de en friamiento
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O TR O S CO M PO NEN TES

O tr o s co m p o n e n te s q u e  in flu ye n  e n  u n  a uto m ó vil.

AIRE AC O NDIC IONADO

TR ANSM IS IÓN 
AUT OMATICA S ISTE MA DE E NCE NDIDO

SIST EM A DE  ES CAP E
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D eg rad ac ió n  d e em p aq u es  p o r fu g as d e aceite

EMPAQU E NOR MA L (SIN D EF EC T O)

EMPAQU E TOT ALM ET E D EGR AD AD O
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El d año por cav idade s es c aus ad o p or bu rb uja s de aíre que cola psa n o
ex plo tan en la s pared es m etál icas de los com ponen tes de l sis tema de
enfr iam ient o.

C ORR OSION  POR  C AVITACIÓN

REFRIGE RANT E INADE CUADO
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C O RR O S IO N  P O R  INC RU S TACIO NE S

Tap o n a m ie n to d e sa rro ( in cr u sta cio n e s) es ca u sa d o p o r pa r tíc ula s
(s ale s e im p u re za s) q u e se ad h ie re n a la s p a re d e s d e lo s m e ta le s
re d u cie n d o la circu la ció n a d e cu a d a d e l líq u ido .
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Para evita r los p r ob lem as de co rrosión se debe u tiliz ar un
an t iconge lan te adecuado .

RE FRIG ERANTE ADECUADO
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A co ntin uac ió n veremo s u n v ideo d e las p ru ebas d e
e lectró lis is a 4 antico ng elan tes p rem ezc lad os d e
marcas dis tin tas .

So lo d os d e los an tico n gelantes p ro bad os so n
ADE CUADO S p ara p ro teg er lo s meta les d e la
co rro s ión po r e lec tró lis is

En la prueb a se co lo can p edazo s d e meta l p ara ver
la reacció n (A lum inio , C ob re , Fie rro )
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ACUM ULADO R

E LECTRO -VE NTILADOR

ALTE RNADOR M ARCHA
BUJÍAS

EL E C TR Ó L IS IS : L a s ca rg a s
e lé ctr ic as p u e d e n s er p ro d u cid a s
p o r lo s co m p o n e n te s co m o :

CAR G AS EL ÉCT RICAS

ww w.runsa.com .m x

ACUM ULADO R

E LECTRO -VE NTILADOR

ALTE RNADOR M ARCHA
BUJÍAS

EL E C TR Ó L IS IS : L a s ca rg a s
e lé ctr ic as p u e d e n s er p ro d u cid a s
p o r lo s co m p o n e n te s co m o :



INVESTIVACIÓN Y DESARROLLO 
CORROSIÓN EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO                 DE PROCESOS DE CALIDAD                                                   DSAC 6.2.2/10/05 

    CHC                                                                                                                                                        Página 14 de 17                                                                           07 DE OCTUBRE DEL 2008 
 

 

ww w.runsa.com.mx

EL EC TRÓ LIS IS

Utilizando el m ultím etro debem os  registrar las  cargas eléctricas: 

A me dida q ue a um en ta el valor
d e co rrien te en e l sistem a
a u me nta e l d añ o p o r elec tró lisi s

0.3 V 0 .3V

0.0 0

Si excede de +/ -0.3V,  
se debe verificar las 

c onexiones .

Se puede solucionar 
cambiando un buen 

anticongelante.

Se descar ta un  
problema de 
electról isis.
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ELECTRÓLISIS
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RAD IA DO RE S  DAÑA DO S

D a ños en u n radiador p or ele ctról is is .

PU NTO S NEG ROS PUNTO S DE F UGA  DEL ANT ICO NGEL AN TE

PELICULA CALCARIA

OXIDACIÓ N

C on sul te nu estra p ágina d e In tern et p ara
m ayo r in for m ación sob re estos tem as.
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! A gradecem os su atención !

 


